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核心提示

12月1日，记者从市市场监督管
理局质检中心获悉，前段时间在抽检
婴幼儿鞋的同时，还对婴幼儿服装进
行了抽检。婴幼儿服装的质量与孩
子的健康直接相关。在抽检中，他们
发现部分样品色牢度不合格，扣子、
绳带等附件强度存在问题。本期栏
目，工程师将通过实验为大家介绍如
何选择婴幼儿服装。

【实验人员】
市市场监督管理局质检中心工程师马瑞丽
【实验器材】
电子摩擦色牢度仪、标准光源箱、儿童产品
综合力测试仪、PH计

□ 记者王志鹏文/图

马瑞丽检测婴幼儿服装样品的耐摩擦色牢度。

·本次实验仅说明实验样品符合
该情况，实验样品不代表市面上其他
同类产品

·实验结论仅供参考，不作为专
业指导
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婴幼儿服装如何选择？

衣服一洗就掉色，千万别给孩子穿

99

“2012 年起，《国家纺织产品基本安
全技术规范》全面实施。该标准对婴幼儿
服装的各项指标进行了明确、严格的规
定。”马瑞丽介绍。该标准规定，婴幼儿服
装指的是月龄在 36个月以内、身高在 100
厘米以内的婴幼儿穿的服装。

该标准中最重要的规定是，婴幼儿服
装的标牌上必须有“婴幼儿用品”“A 类”

“GB18401-2010”等字样。
“婴幼儿用品”和标准号“GB18401-

2010”都比较好理解。“A 类”指的是婴幼
儿服装必须达到国家标准规定的“A 类”
产品的各项标准才算合格。国家标准将
服装分为 A、B、C 三类，每种类别产品的
各项检验标准存在差异。当然，“A类”产
品的要求最严格。

“在本次检测中，一些样品的色牢度
存在问题。”马瑞丽说，婴幼儿服装的色牢
度检测共有 5 个项目，分别是耐水色牢
度、耐汗渍色牢度、耐唾液色牢度、耐摩擦
色牢度和耐皂色牢度。此次选择耐水色
牢度、耐唾液色牢度和耐摩擦色牢度进行
演示。

马瑞丽取出一件婴幼儿服装样品，在
任意部位剪下一块大小为 40 毫米乘 100
毫米的布料，将其与标准衬布缝合在一
起。然后，将该试样放入一个平底容器
中，往容器内倒入适量水，将试样全部浸
湿。在室温下浸泡 30 分钟，中间不时用
玻璃棒掀压和拨动。30分钟后，用玻璃棒
将试样取出，用标准压力装置压紧试样，
将其放入烘干箱进行烘干。烘干后，取出
试样，在标准光源箱内与标准色卡进行对

比，判断其脱色等级。
耐水色牢度检测完毕后，马瑞丽又从

样品上剪下一块大小相同的布料，并以类
似的步骤，检测试样的耐唾液色牢度。耐
唾液色牢度和耐水色牢度检测的最大区
别是，一个浸泡液用的是水，另一个浸泡
液用的是调制好的类唾液溶液。

最后，马瑞丽对样品进行了耐摩擦色
牢度检测。她从样品上剪下两块 50毫米
乘 140 毫米的试样。一块进行干摩擦实
验，另一块进行湿摩擦实验。

在恒温、恒湿的条件下，将干的试样
固定在电子摩擦色牢度仪上，按照国家标
准要求，调整好擦头的摩擦次数、运行速
度、运行距离等数据，开始对样品进行检
测。同时，她将另一块试样浸泡到蒸馏水
中，待其含水量达到 95%以上时，将其固
定在电子摩擦色牢度仪上，进行湿摩擦实
验。摩擦完成后，将其放在标准光源箱
内，与标准色卡进行对比，判定试样的色
牢度等级。

经检测，样品的耐水色牢度和耐摩擦
色牢度符合国家标准的规定，耐唾液色牢
度不符合国家标准的规定。

“实验室中的实验模拟的就是日常的
生活环境。”马瑞丽说，耐水色牢度检测的
是水洗后样品的掉色程度，耐唾液色牢度
检测的是样品被唾液浸湿后的掉色程度，
耐摩擦色牢度检测的是样品与人体摩擦
后的掉色程度。

婴幼儿的皮肤非常娇嫩，抵抗力较
弱，如果他们穿的衣服掉色，染料中含有
的重金属离子就容易进入其体内，对其生

【实验一】色牢度检测
水洗、摩擦掉色的衣服，千万别给孩子穿

“此次检测中还发现有些样品附
件的拉力不符合国家标准的要求。”马
瑞丽说，婴幼儿服装的附件主要指衣
服上的扣子、衣带、装饰物等物品。

这些附件的拉力必须符合国家标
准的要求才安全。年龄较小的婴幼儿
有用手拉拽或用嘴啃咬衣服的习惯。
如果衣服上的附件拉力不够，被孩子
扯下来或咬下来后吃下去，就有可能
发生危险。

马 瑞 丽 取 出 一 款 婴 幼 儿 服 装 样
品，选取一颗扣子将其固定在儿童产
品综合力测试仪上，然后操作电脑对
样品施加 70 牛的拉力。按照国家标准
规定的要求，持续拉一段时间后，查看

样品是否存在扣子被拉掉或者衣服被
拉烂。检测结果显示，这颗扣子的拉
力符合国家标准的要求。随后，她对
样品上的其他扣子进行了检测。结果
显示，该样品的扣子全部符合国家标
准的要求。

检测完样品扣子的牢固程度后，
马瑞丽取出一件带有衣带的样品，用
相同的方法进行了检测。结果显示，
这款样品的衣带出现了撕裂的情况。

马瑞丽提醒，家长们在给宝宝购
买衣服时，一定要用手拉拽一下衣服
上的扣子、衣带、装饰物。如果出现轻
轻一拉就掉的情况，那么最好不要购
买这款衣服。

【实验二】附件拉力检测
扣子一扯就掉的衣服，存在安全隐患

“国家标准对婴幼儿服装的 PH 酸
碱度也有要求。”马瑞丽说。婴幼儿的
皮肤比较敏感、细嫩。宝宝不慎穿上
PH 酸碱度不合格的衣物，会破坏皮肤
的平衡机理，减弱皮肤抵御病菌侵入
的能力，可能引起皮肤过敏、瘙痒、红
肿等症状，甚至引发刺激性皮炎、接触
性皮炎等。

婴幼儿服装 PH 酸碱度不合格的
主要原因是面料厂家在染色的过程中，
控制不好酸碱度或没有采用中和工艺。

简单介绍后，马瑞丽取出一件婴
幼儿服装样品，从样品上剪下 3 个 5 毫
米乘 5 毫米的碎片，分别放入 3 个烧
瓶，加入去离子水，放入水浴振荡器中
震荡 1 个小时，使样品与去离子水充

分反应。随后，她将经充分震荡的水
倒入烧瓶，用 PH 计直接测量其酸碱
度。经过试验，3 个检验样品的 PH 酸
碱度都在 5.1 左右，符合国家标准。马
瑞丽说，按照国家标准，婴幼儿服装的
PH 酸碱度应该在 4 至 7 之间，超过这
个范围即为不合格产品。

“孩子的衣服买回家，一定要先水
洗、晾晒。”马瑞丽解释，水洗可以降低
衣服的酸碱度和甲醛含量，洗掉衣服
上的浮色，也可以把生产和运输过程
中沾染的灰尘等洗掉。通过晾晒可以
对衣服进行有效的杀菌、消毒。

最后，马瑞丽提醒，不只是婴幼儿
的衣服，各年龄段贴身的衣服买回家后
不要直接穿，最好在清洗和晾晒后再穿。

【实验三】PH酸碱度检测
新衣服买回家，一定要先水洗

长发育造成不良影响。
马瑞丽提醒，在日常生活中，发现

婴幼儿的服装水洗掉色、孩子啃咬掉

色、穿的时间长了掉色等问题，一定不
要再穿这件衣服。


